MILL TEST CERTIFICATE

A (L2 NO): hs: Wi TR DINIT223/1-1984
0266 MOTSADODOE0 FRODUCTS: STEEL WIRE STANDARD: DINITZZV1-1984

DIA C Si Mn P S T/S (mpa)

0,30 0,70 0,22 0,57 | 0,012 | 0,010 | 2370 - 2650
0.35 0,70 0,22 057 | 0,012 | 0,010 | 2320 - 2590
0,40 0,70 0,22 057 | 0012 | 0,010 | 2270 - 2550
0.50 0.70 0,22 057 | 0,012 | 0010 | 2200 - 2470
0,60 0,70 0,22 0,57 | 0,012 | 0,010 | 2140 - 2400
0,65 0,70 0,22 0,57 | 0,012 | 0,010 | 2120-2370
0.70 0,70 0,22 057 | 0,012 | 0,010 | 2090 - 2350
0,80 0,70 0,22 0,57 | 0,012 | 0,010 | 2050 - 2300
0,90 0,70 0,22 057 | 0,012 | 0,010 [ 2010 - 2260
1,00 0,71 0,22 0,57 | 0,012 | 0,010 | 1980 - 2220
1,20 0,71 0,22 056 | 0,012 | 0,010 | 1920-2160
1.40 0.71 0,22 0,57 | 0,012 | 0,010 | 1870 -2100
1,50 0,71 0,22 0,57 | 0,012 | 0,010 | 1850 - 2080
1.80 0,71 0,22 0,57 | 0,012 | 0,010 | 1790 - 2010
2,00 0.71 0,22 0,57 | 0,012 | 0,011 [ 1760 - 1970
2,20 0,71 0,24 054 | 0,014 | 0,011 | 1730 - 1940
2,50 0.71 0,22 057 | 0,012 | 0,010 | 1690 - 1890
3,00 0,71 0,22 060 | 0,011 | 0,009 | 1630 - 1830
3,50 0,71 0,22 0.60 | 0,011 | 0,008 | 1580 - 1770
4.00 0,71 0,22 0,60 | 0,011 | 0,009 | 1530 - 1730
4,50 0,71 0,22 0,60 | 0,011 | 0,009 | 1500 - 1680
5,00 0.71 0,22 0.60 | 0,011 | 0,009 | 1460 - 1650
5,50 0,72 0,21 0,65 | 0,009 | 0,008 | 1440 - 1630
5,00 0,72 0,21 0,65 | 0,009 | 0,008 | 1400 - 1580
7,00 0,72 0,21 065 | 0,009 | 0,008 | 1350 - 1530
8,00 0,72 0,21 065 | 0,009 | 0.008 | 1310- 1480
9,00 0,71 0,22 0.65 | 0,009 | 0,008 | 1270 - 1440
10,00 0,71 0,22 065 | 0,009 | 0,008 | 1240 - 1400
11,00 0,71 0,22 0,65 | 0,009 | 0,008 | 1210- 1370
12,00 0,71 0,22 060 | 0,011 +::u:m9_1 1180 - 1340

Kalite 3




